PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

- Especificagdes Técnicas de Pavimentacao, Servicos

Complementares-

Pavimentacido em CBUQ e Recapeamento— da AVENIDA HELIO
FILGUEIRAS DE VASCONCELOS e Prolongamento de Pavimentacao
sentido Ponte, no Povoado de Vargem Grande

1.0 - OBRA:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e
fixar as condi¢bes gerais e 0 método construtivo que deverao reger a execucao
da pavimentacdo asfaltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), bem como do projeto de pavimentacao elaborado para vias publicas no
Povoado de Vargem Grande do Municipio Papagaios/ MG, o qual totaliza uma

area a ser pavimentada de_3.843,50 m2.

Os gabaritos de todas as vias publicas foram previamente definidos e
determinados pela legislacdo municipal vigente, levando em consideracdo os
fatores locais, tais como a capacidade de trafego, pesquisas geotécnicas e
geoldgicas, cadastramento, capacidade da rede viaria e parametros urbanisticos
referentes a populacao residente na area, densidade demogréfica, distribuicdo

da populacédo economicamente ativa e fluxos residéncia-emprego-residéncia.

2.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
2.1 -PLACA DA OBRA

Devera ser instalada primeiramente a placa da obra conforme modelo

disponibilizado pelo Prefeitura Municipal.

2.2 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO
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A regularizagdo € um servigo que visa conformar o leito transversal e
longitudinal da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura
da camada devera ser de no maximo 15 cm. De maneira geral, consiste num
conjunto de operacoes, tais como aeragéo, compactacao, conformacao etc., de
forma que a camada atenda as condi¢des de grade e secéo transversal exigidas.
Toda a vegetacdo e material organico porventura existente no leito da pista de
rolamento, devera ser removido. Apos a execucao de cortes e adicdo de material
necessario para atingir o greide de projeto, devera ser feita uma escarificacao na
profundidade de 0,15 m, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem,
compactacao e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,15 m maximos
previstos, deverdo ser executados de acordo com as Especificacbes de
Terraplenagem do DEER/MG. A camada de regularizacdo deverd estar
perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactacéo devera ser de no
minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na

energia Proctor Intermediario.

2.3 - BASE COM PREENCHIMENTO

Consiste na execucdo de uma camada constituida pelo entrosamento de
agregado graudo (cascalho) devidamente preenchido por agregado mitdo (areia
e argila) de faixa granulométrica especificada. O material que constituira a
referida base devera ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em
camadas e espalhado de forma a evitar a segregacédo. Apos o espalhamento, o
material devera ser compactado por meio de equipamentos apropriados e

preenchido com material de granulometria mais fina com espessura 15,00 cm.

2.4 - IMPRIMACAO

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a
superficie da sub-base, para promover uma maior coesao da superficie da sub-
base, uma maior aderéncia entre a base e o revestimento, e também para
impermeabilizar a base. O material utilizado sera o asfalto diluido tipo CM-30,

aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/ m2. O equipamento utilizado € o caminh&o
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espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser
utilizado o espargidor manual. A area imprimada devera ser varrida para a
eliminacdo do p6 e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente
umedecida. E vedado proceder a imprimacéo da superficie molhada ou quando
a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas s6
deve ser permitido ap6s decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacdo do

material asfaltico.

2.5 - PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE CBUQ

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a
superficie da base, para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso
e a camada subjacente. O material utilizado sera emulsdo asfaltica tipo RR-1C,
diluido em &gua na proporcéo 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m2 de
tal forma que a pelicula de asfalto residual figue em torno de 0,3mm. O
equipamento utilizado € o caminhao espargidor, salvo em locais de dificil acesso

ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual.

2.6 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q)

Apoés executada a pintura de ligagdo, serd executado os servicos de
pavimentacdo asfaltica com CBUQ, com espessura de 3,0 cm (conforme projeto)
e composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e

compactacao.

A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido
pela Contratada.

Os equipamentos a serem utilizados para execugao dos servigos séo:
vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que
se obtenha a espessura indicada, e o rolo de pneus, que proporcione a
compactacao desejada e que proporcione uma superficie lisa e desempenada.
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Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para

abertura ao trafego.

2.7 - CONTROLE TECNOLOGICO

Devera ser feito e observado o controle de qualidade do material
betuminoso, controle da qualidade dos agregados, preparacdo da pista e
espessura e compactacao das camadas. Esse controle devera ser entregue a

Prefeitura Municipal de Papagaios, durante a execucéo da pavimentacéao.

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 SARJETA

Devera ser executadas sarjetas de acordo com projeto, com inclinacao
minima de 3% e largura de 50 cm ao longo da via para escoamento das aguas
pluviais.

3.2 MEIOS-FIOS

Serao instalados meio fios conforme detalhados em projeto, de acordo
com prescrito em planilha orcamentaria. Os meio fios serao do tipo concreto pré-
moldado tipo A, nas seguintes dimensdes (12x16,7x 35) cm. As pecas de meio
fio serdo instaladas com a aplicacao de junta de massa na mistura de cimento e

areia.

4— RECAPEAMENTO
Os servicos de pavimentacdo consistem em:

a) Pintura de Ligacao: Consiste a pintura de ligacdo de uma pintura de
material betuminoso sobre a superficie de Revestimento Asfaltico existente
antes da execucédo do selo asfaltico em CBUQ, para promover aderéncia entre
este revestimento e a camada subjacente. O material utilizado sera Emulsao
Asféltica de Ruptura Répida, RR-1C, diluido em &gua na proporgéo 1:1. A taxa
recomendada de ligante asfaltico, residual € de 0,3 I/m2 a 0,4 |/m2. Antes da
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aplicacdo, a emulsdo deve ser diluida na proporgcédo de 1:1 com agua a fim de
garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacao de
emulsado diluida é da ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/m2. A 4gua deve ser isenta de
teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias

nocivas.

b) Revestimento asfaltico. (execucao de concreto betuminoso usinado a
guente (CBUQ) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados
e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras, inclusive

transporte do material betuminoso e agregado até a usina);

O revestimento asfaltico devera ser constituido de uma camada final de

0,030 m de preparo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.).

O espalhamento da massa asfaltica deverda ser feito com vibro -
acabadora e compactado com equipamento adequado (rolo pneumatico e rolo

metalico — liso).

O revestimento asfaltico s6 podera ser iniciado 24 horas depois de

imprimada a base e apés a liberacdo do engenheiro responsavel.

Ao final do servi¢o, espera-se uma camada de revestimento uniforme,

portanto, os agregados nao devem estar soltos apds a compactacao.
4.4. MEIO-FIO PRE-MOLDADOS:

Deverao ser assentados nos locais definidos em projeto fornecido pela
Prefeitura Municipal de Papagaios, conforme desenho da secao transversal, no
alinhamento e nivelamento ja previamente preparado quando da terraplanagem,
respeitando a largura das calcadas, em valetas que serdo reaterradas e
compactadas. Medidas adotadas para os meios-fios 0,80m de comprimento por
15 cm de base e 30 cm de altura. O meio-fio devera, OBRIGATORIAMENTE, ser
de concreto PRE-MOLDADO e possuir resisténcia minima de 20 Mpa.

4.5. MATERIAIS
4.5.1) MATERIAL BETUMINOSO
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Serd empregado o CAP - 20.
4.5.2) COMPOSICAO DA MISTURA

A composicdo da mistura deve satisfazer aos requisitos da Faixa B, ou

outra de uso consagrado, desde que aprovado pela fiscalizagao.
4.5.3) MEDICAO

O concreto betuminoso usinado a quente sera medido através do volume

da mistura aplicada.
4.5.4) PINTURA DE LIGACAO

Ficam particularizados os seguintes itens da Especificagcdo DER 12-91,

com 0s acréscimos abaixo:
4.5.5) MATERIAL BETUMINOSO
Serd empregada a emulsdo RR-1C.
5 - NATUREZA ADMINISTRATIVA
5.1 — PRAZOS E DATA DE INICIO

A data de inicio dos servicos sera definida pela Prefeitura Municipal, apés
os atos administrativos pertinentes. O prazo total para a execucao da obra sera
de 30 (trinta) dias a contar da data da emissédo da Ordem de Inicio dos Servicos.

6 - SEGURANCA PARA COM OS VEICULOS E PEDESTRES

Em todos os locais onde estiverem sendo executados 0S Servicos,
deverdo ser permanentemente sinalizados conforme determina a resolucao
CONTRAN 561/80.

7 - SEGURANCA COM EQUIPAMENTOS PUBLICOS

Objetivando manter a integridade dos equipamentos publicos como redes
telefénicas, pocos de visita, redes de agua, energia, elétrica, deverdo ser

cientificados, quanto ao desenvolvimento das obras.
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8 - LIMPEZA

Apoés o término das obras e servigos, deverdo ser realizada a limpeza e

remocao de entulhos e material inservivel.
8 — MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Quanto a mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apos a
liberacdo da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico - finaceiro.
A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal

e instalacdes provisorias necessarias para a perfeita execucdo das obras.

A desmobilizagdo compreenderd a completa limpeza dos locais da obra,
retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos

empregados da Contratada.

9 — SINALIZACAO PROVISORIA DAS OBRAS, INCLUSIVE DEVIO DE
TRAFEGO

Com o objetivo de proporcionar seguranca para a execucao da obra sera
realizada sinalizacdo provisoria, inclusive desvio do trafego, sendo que a
CONTRATADA devera apresentar o plano de sinalizacdo, de acordo com as
etapas de execucgdo da obra por trechos. Para garantir a correta aplicagédo das
normas de seguranca da obra deverao ser adotadas todas as diretrizes a serem

definidas pela Prefeitura Municipal.

Nenhum servico devera ser iniciado sem a implantacdo prévia da
sinalizacdo de seguranca, devendo ser rigorosamente observada a sua
manutencdo enquanto perdurarem as condicdes de obra que o justifiguem.
Recomenda-se especial atencdo na manutencdo da sinalizacdo horizontal e

vertical nos locais de desvio de trafego.
10 - DISPOSICOES FINAIS

Cabera a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que

envolvera atividades relativas aos controles geométrico e tecnoldgico.
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A Prefeitura Municipal far4 a afericdo do nivel de qualidade mediante
inspecéao de seu pessoal técnico, tendo em vista liberacdo das medicdes e aceite

final dos servicos prestados.

A empresa contratada deverd ser responsavel pela qualidade final dos
servigos, fornecer EPIs (Equipamentos de Protecéo Individual) aos funcionarios,
recolher leis sociais referentes aos funcionarios que trabalharem na mesma,
seguir todas as determinagbes previstas em todas as NR’s competentes do
Ministério do Trabalho e Emprego e possuir responsavel técnico pela
EXECUCAO com fornecimento de ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, sob pena de sofrer embargo da obra pelos érgédos responsaveis de
fiscalizacdo. A ART de execucdo devera ser entregue, OBRIGATORIAMENTE

antes do inicio dos servicos ao Setor de Engenharia, na Prefeitura Municipal.

Todos os materiais de acabamentos necesséarios para a obra deverdao
estar em concordancia com o descrito neste Memorial e caso haja necessidade
de substituicdo ou impossibilidade de aplicacdo de algum material, a empresa
contratada devera comunicar formalmente, por escrito, o Setor de Engenharia,
responsavel pela fiscalizacdo da obra, que tera anuéncia da Secretaria Municipal
de Transportes e Obras, antes da sua utilizacéo.

Eng® Civil Irley Geraldo A. Vieira

CREA-MG: 175.870/D
SETOR DE ENGENHARIA
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servi¢cos Publicos
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